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Applicant 

申 请 商 

: 

Address 

 

地    址 

: 

The submitted sample and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the 

client/委托检测之样品及样品信息由申请者提供并确认 

Sample name/ 

样品名称 

: Wireless power bank  

无线充移动电源 

Model No./型    号 : MSL-M617Q 

Manufacturer 

制 造 商 

: 

Sample received date 

样品接收日期 

: May. 25, 2018 

2018.05.25 

Testing period 

样品测试日期 

: May. 25, 2018 to Jun. 12, 2018 

2018.05.25 至 2018.06.12 

 

Test requested 

检 测 要 求 

: Please refer to the following page(s). 

请参见下页。 

 

 

 

Test Method: Please refer to the following page(s). / 检测方法：请参见下页。 

 

 

Test Result(s): Please refer to the following page(s). / 检测结果：请参见下页。 

 

 

 

 

 

Tested by                      

 

Reviewed by                    

 

Approved by 

主 检        Liqing Yang 审 核           Jaden Lai 批 准            Leo Li  

Test engineer  

测试工程师 

        Test engineer 

         测试工程师 

Laboratory director 

实验室总监 

 



 
 
 

Test Report 
检测报告 

 

No. SZARR180525016-01         Date: Jun. 12, 2018             Page 2 of 29 
编号：SZARR180525016-01      日期：2018.06.12      页数：第 2 页 共 29 页 

  

 
 
 
 

Test requested 

检 测 要 求 

: 1. As specified by client, to screen Lead(Pb), Cadmium(Cd), 

Mercury(Hg), Chromium(Cr) and Bromine(Br) in the submitted 

sample(s) by XRF. 

根据客户要求,用 XRF 对所提交样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、

铬(Cr)和溴(Br)进行筛选测试。 

2. As specified by client, when screening results exceed the XRF 

screening limit in IEC 62321-3-1:2013, further use of chemical 

methods are required to test the Lead(Pb), Cadmium(Cd), 

Mercury(Hg), Hexavalent Chromium(Cr(VI)), Polybrominated 

Biphenyls(PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers(PBDEs) in the 

submitted samples in accordance with the RoHS Directive 

2011/65/EU. 

  根据客户要求，依据 RoHS 指令 2011/65/EU，当筛选结果超出 IEC 

62321-3-1:2013 的 XRF 筛选限值时，进一步采用化学方法对所提交样

品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBBs)和多

溴二苯醚(PBDEs)进行测试。 

 

 

Test Method: (检测方法) 

A.  Screening test by XRF spectroscopy/XRF 扫描测试 

XRF screening limits in mg/kg for regulated elements according to IEC 62321-3-1:2013. 

IEC 62321-3-1:2013 对管控元素的 XRF 扫描限值 

Element 

测试 

元素 

Limit of IEC 62321-3-1:2013. Unit (mg/kg) 

IEC 62321-3-1:2013 要求的限值。单位 (mg/kg) 

MDL  

方法检测限 

Polymers and metals 

聚合物和金属 

Composite material 

合成材料 

Polymers 

聚合物 

Other 

material 

其它材料 

Pb 
BL≤(700-3σ) <X <(1300+3σ) 

≤OL 

BL≤(500-3σ)<X <(1500+3σ) 

≤OL 
10 mg/kg 50 mg/kg 

Cd 
BL≤(70-3σ)<X <(130+3σ) 

≤OL 

LOD≤(50-3σ)<X <(150+3σ) 

≤OL 
10 mg/kg 50 mg/kg 

Hg 
BL≤(700-3σ)<X <(1300+3σ) 

≤OL 

BL≤(500-3σ)<X <(1500+3σ) 

≤OL 
10 mg/kg 50 mg/kg 

Cr BL≤(700-3σ)< X BL≤(500-3σ)< X 10 mg/kg 50 mg/kg 

Br BL≤(300-3σ)< X BL≤(250-3σ)< X 10 mg/kg 50 mg/kg 
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Note: (备注) 

-BL = Under the XRF screening limit=低于XRF筛选限值 

-OL = Further chemical test will be conducted while result is above the screening limit=高于XRF筛选限值，

需进一步化学测试确认 

-X= The symbol “X” marks the region where further investigation is necessary=此范围内XRF筛选值的样

品需要进一步化学测试确认 

-3σ= The reproducibility of analytical instruments=表明分析仪器的重现性 

-LOD= Detection limit=检出限 

 

B. Chemical Test/化学测试 

Test Item(s) 

测试项目 

Test Method 

测试方法 

Measured 

Equipment(s) 

测试仪器 

MDL 

方法检测限 

Lead (Pb)/ Cadmium (Cd) 

铅/镉 
IEC 62321-5:2013 Ed.1.0 ICP-OES 2 mg/kg 

Mercury (Hg)/汞 IEC 62321-4:2013 Ed.1.0 ICP-OES 2 mg/kg 

Hexavalent Chromium Cr(VI)/六价铬 
IEC 62321-7-1:2015 Ed.1.0 UV-VIS / 

IEC 62321-7-2:2017 Ed.1.0 UV-VIS 2 mg/kg 

Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

多溴联苯 
IEC 62321-6:2015 Ed.1.0 GC-MS 5 mg/kg 

Polybrominated Diphenyl Ethers 

(PBDEs)/多溴二苯醚 
IEC 62321-6:2015 Ed.1.0 GC-MS 5 mg/kg 

 

Test Item(s) 

测试项目 

Limit  

限值 

Lead (Pb)/铅 1000 mg/kg 

Cadmium (Cd)/镉  100 mg/kg 

Mercury (Hg)/汞 1000 mg/kg 

Hexavalent Chromium Cr(VI)/六价铬 
1000 mg/kg 

1000 mg/kg 

Polybrominated Biphenyls (PBBs) 

多溴联苯 
1000 mg/kg 

Polybrominated Diphenyl Ethers 

(PBDEs)/多溴二苯醚 
1000 mg/kg 
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Test Results: (检测结果) 

Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

1 
White plastic shell 

白色塑料外壳 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

2 

White plastic 

block 

白色塑胶块 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

3 
White plastic key 

白色塑料按键 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

4 
Red jacket 

红色线皮 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

5 
Black jacket 

黑色线皮 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

6 

Silvery metal 

cable core 

银色金属线芯 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

7 

Bottle green 

paper 

深绿色纸 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

8 
Silvery metal plate 

银色金属片 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

9 

Black plastic 

button 

黑色塑料按钮 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

10 

Silvery metal 

shrapnel 

银色金属弹片 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X 
Negative  

阴性 

Br(PBBs&PBDEs) / / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

11 

Black plastic 

pedestal 

黑色塑料底座 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

12 

Silvery metal 

(USB) 

银色金属（USB） 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

13 
Black inner plastic 

黑色内塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

14 
Pin 

引脚 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

15 
Silvery metal  

银色金属 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X 
Negative 

阴性 

Br(PBBs&PBDEs) / / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

16 
Black inner plastic 

黑色内塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

17 
Pin 

引脚 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

18 
Chip audion 

贴片三极管 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) X N.D. 

19 
PCB board 

PCB 板 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) X N.D. 

20 
Chip LED 

贴片 LED 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

21 
Soldering tin 

焊锡 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

22 
Grey inductor 

灰色电感 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X N.D. 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

23 
Square IC 

方形 IC 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) X N.D. 

24 IC 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

25 
Red capacitor 

红色电容 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

26 
Chip diode 

贴片二极管 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) X N.D. 

27 
Chip resistor 

贴片电阻 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

28 
Chip capacitor 

贴片电容 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd LOD / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

29 

Black magnet 

body 

黑色磁体 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

30 
Blue paper 

蓝色胶纸 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

31 
White jacket 

白色线皮 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

32 

Coppery metal 

cable core 

铜色金属线芯 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

33 
White plastic 

白色塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

34 

Silvery metal 

magnet iron  

银色金属磁铁 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X 
Negative  

阴性 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

35 
Beige inner plastic 

米黄色内塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

36 

Coppery metal 

contact pin 

铜色金属插针 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

37 

White jacket 

sheath 

白色线皮套 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

38 

White plastic 

jacket 

白色塑料线卡 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

39 
Red wire 

红色线 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

40 
Blue wire 

蓝色线 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

41 

White plastic 

jacket 

白色塑料外皮 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

42 
Silvery metal 

银色金属 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X 
Negative  

阴性 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

43 
Beige inner plastic 

米黄色内塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

44 

Silvery metal 

contact pin 

银色金属插针 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X 
Negative  

阴性 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

45 
Silvery metal plate 

银色金属片 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) X 
Negative  

阴性 

Br(PBBs&PBDEs) / / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

46 
Black inner plastic 

黑色内塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

47 
Pin 

引脚 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

48 
Silvery metal 

银色金属 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

49 
Silvery metal plate 

银色金属片 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

50 
Pin 

引脚 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 
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Sample 

No./ 样品 

编号 

Sample 

Description 

样品描述 

Tested Items 

检测项目 

XRF Screening Test 

Unit (mg/kg) 

XRF 扫描结果  

单位 (mg/kg) 

Chemical Test 

Unit (mg/kg) 

化学测试结果 

单位 (mg/kg) 

Conclusion 

结论 

51 
White inner plastic 

白色内塑料 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) BL / 

52 
Soldering tin  

焊锡 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

53 
Soldering tin  

焊锡 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

54 
Soldering tin  

焊锡 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 

55 
Soldering tin  

焊锡 

Pb BL / 

PASS 

合格 

Cd BL / 

Hg BL / 

Cr(Cr(VI) ) BL / 

Br(PBBs&PBDEs) / / 
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Note: (备注)  

-N.D. = Not Detected (<MDL)=未检出 (小于方法检测限) 

-mg/kg = ppm = parts per million= ppm =百万分之几 

-Negative = Absence of Cr(VI) , the detected Cr(VI) concentration in the boiling water extraction solution is 

less than 0.10ug/cm2. 

-阴性=表示不含有六价铬, 即由样品所萃取出来的溶液中的六价铬的浓度小于0.10ug/cm2. 

-Positive = Presence of Cr(VI), the detected Cr(VI) concentration in the boiling water extraction solution is 

equal to or greater than 0.13ug/cm2. 

-阳性=表示含有六价铬, 即由样品所萃取出来的溶液中的六价铬的浓度等于或大于0.13ug/cm2. 

 

 

Remark: (备注) 

- The screening results are only used for reference./ XRF 扫描分析结果仅供参考。 

- When conducting the test for PBBs&PBDEs, XRF was introduced to screen Br Exclusively; When 

conducting the test for Hexavalent Chromium, XRF was introduced to screen Chromium exclusively./ 对

于 PBBs&PBDEs，XRF 筛选时针对溴元素（Br）进行；对于六价铬，XRF 筛选时针对铬元素（Cr）进行。 

 

 

Test Process: (检测流程) 

The sample(s) had been dissolved totally tested for Lead, Cadmium, Mercury./对于检测铅, 镉, 汞之

样品已完全溶解。 

 

◆ IEC 62321-5:2013 Ed.1.0 

 

 

Pb/Cd 
Weigh the sample 

into a vessel 

Add digestion 

reagent 

Digest the 

sample 

Filtration 

Residue 

Solution 

Make up with  

deionized 

water 

Analyzed 

by 

ICP-OES 

Dry Ashing/ 

Alkali Fusion/ 

Acid Dissolution



 
 
 

Test Report 
检测报告 

 

No. SZARR180525016-01         Date: Jun. 12, 2018             Page 16 of 29 
编号：SZARR180525016-01      日期：2018.06.12      页数：第 16 页 共 29 页 

  

 
 
 
 

 
◆ IEC 62321-4:2013 Ed.1.0 

 

 
 

汞 
称量样品于微波消

解容器中 
加入消解试剂 

在微波消解炉中

消解样品 

过滤 

残渣 

溶液 

去离子水定

容 

用碱煮/酸煮的方法

处理 

用 ICP-OES 

分析 

铅/镉 称量样品于容器中 加入消解试剂 消解样品 

过滤 

残渣 

溶液 

去离子水定

容 

用灰化/碱煮/酸煮

的方法处理 

用 ICP-OES 

分析 

Hg 

Weigh sample and 
place it in a 

microwave digestion 
vessel 

Add digestion 

reagent 

Digest sample in 
microwave 

digestion oven 

Filtration 

Residue 

Solution 

Make up with  

deionized 

water 

Analyzed 

by 

ICP-OES 

Alkali Fusion/ 

Acid Dissolution 
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◆ IEC 62321-7-1:2015 Ed.1.0 

 

 

 

 

◆ IEC 62321-7-2:2017 Ed.1.0 

 

六价铬 取适量测试样品 用沸水萃取 
过滤并 

除去样品 

调节溶液的 pH 用 UV-Vis 分析 添加测试溶液 

Cr(VI) 

Weigh sample 

and place it in a 

conical flask 

Add digestion 

reagent 

Heat at 90-95 for ℃

3 hours 

Cool and filter 

Analyzed  

by UV-Vis 

Adjust the pH value 

of the solution 

Add test 

solution 

Adjust the pH value 

of the solution 

Make up with  

deionized water 

Cr(VI) 
Take a portion of 

the sample 

Extracted with 

boiling water 

Filter and remove 

the sample 

Adjust the pH value 

of the solution 
Analyzed  

by UV-Vis 
Add test solution 
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◆ IEC 62321-6:2015 Ed.1.0 

 
 

 

 

 

 

六价铬 加入消解试剂 90-95℃加热3小时 

冷却，过滤 

用 UV-Vis 分析 

调节溶液的 pH 添加测试溶液 调节溶液的 pH 

用去离子水定

容 

称量样品于锥形瓶中 

PBBs/ PBDEs 

Weigh sample 

and place it in a 

thimble 

Extracted with 

organic solvent 

Concentrate the 

extract 

Transfer the extract 

into a volumetric flask 

Analyzed  

by GC-MS 

Make up with 

organic solvent 
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Photograph of Sample 

样品图片 

 

 

 

 

多溴联苯/多

溴二苯醚 

称量样品于套管

中 
用有机溶剂萃取 浓缩萃取液 

转移萃取溶液至容量

瓶中 
用 GC-MS 分析 

用有机溶剂定

容 

SZARR180525016-01 



 
 
 

Test Report 
检测报告 

 

No. SZARR180525016-01         Date: Jun. 12, 2018             Page 20 of 29 
编号：SZARR180525016-01      日期：2018.06.12      页数：第 20 页 共 29 页 

  

 
 
 
 

Photo(s) of the tested component(s) 

部件图片 
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***** End of Report ***** 

***** 报告结束 ***** 

The test report is effective only with both signature and specialized stamp. The result(s) shown in this report refer only 

to the sample(s) tested. Without written approval of Anbotek, this report can’t be reproduced except in full. 

检测报告无批准人签字及“报告专用章”无效，本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 Anbotek 书面同意，不得部分复

制本报告。 
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