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欧陆检测技术服务（上海）有限公司

中国上海静安区江场西路 395 号, 399 号

   
测试申请公司 : Xindao B.V.

公司地址 : P.O. Box 3082, 2280 GB, Rijswijk, The Netherlands

样品名称 : XD DESIGN Protective Mask Set    

货号 : P265.87

样品提交日期 : 2020 年 05 月 29 日

工作时间 : 2020 年 05 月 29 日至 2020 年 06 月 09 日

测试规范 : GB 18401-2010 国家纺织品基本安全技术规范

B 类, 直接接触皮肤的纺织产品
针对申请人选定的样品和/或部件进行以下测试.
检测项目 测试方法 测试结果

甲醛含量 GB/T 2912.1-2009 符合

pH 值 GB/T 7573-2009 符合 (选测)

异味测试 GB 18401-2010, 6.7 节 符合（见备注）

禁用偶氮染料 GB/T 17592-2011 符合 (选测)

耐干摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 符合（见备注）

耐水色牢度 GB/T 5713-2013 符合（见备注）

耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013 符合（见备注）

备注：

相关检验检测依据不在 CNAS 和 CMA 资质认定范围内，分包至欧陆检测技术服务（上海）有限公司杭州分公司

（CNAS 注册号: L8278，CMA 证书编号: 151111260871），报告号：EFHZ20052609-CG-01。

欧陆检测 (上海) 联系方式

客服代表: ElsieWu@eurofins.com / +86 36202808
销售代表: Wandyshen@eurofins.com/ +86 18616155723

************具体测试结果, 请参见下页*************
欧陆检测技术服务(上海)有限公司

$Joyce$
__________________
刘琰

实验室经理

测试报告

实验室的测试结果取决于所收到的产品和材料中采到的样本。测试点的描述和测试条件如报告中所列。欧陆检测技术服务（上海）有限公司承诺测试工作符合质

量管理体系，遵守合同和法律条件。如果您有任何意见请将报告号发邮件至 info.sh@eurofins.com咨询。此文件的复制必须由欧陆检测技术服务（上海）有限公

司在报告完成后以书面形式授权。如果您有任何投诉意见请将报告号发邮件至 chinacomplaint@eurofins.com说明。

mailto:AmyZhang@eurofins.com
mailto:MichaelXu@eurofins.com
mailto:sh.info@eurofins.com
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欧陆检测技术服务（上海）有限公司

中国上海静安区江场西路 395 号, 399 号

样品图片

A

EFSH20052369-CG-01
***待续***

正面

反面
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欧陆检测技术服务（上海）有限公司

中国上海静安区江场西路 395 号, 399 号

部件清单

部件编号 部件名称 样品编号

1 灰色面料 大身 A
2 灰色面料 内衬 A
3 灰色面料 包边 A
4 蓝色面料 A
5 黑色松紧带 A

***待续***
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欧陆检测技术服务（上海）有限公司

中国上海静安区江场西路 395 号, 399 号

测试结果

甲醛含量
GB/T 2912.1-2009

1 2 3 要求:
毫克/千克 <20 

(<0.0020%)
<20

(<0.0020%)
<20

(<0.0020%)
GB 18401-2010, B 类: ≤75 毫克/千克

4 5
<20

(<0.0020%)
<20

(<0.0020%)

pH 值
GB/T 7573-2009

1 2 3 5 要求:
6.6 6.5 6.6 6.6 GB 18401-2010, B 类: 4.0~8.5

备注:
根据客户要求，只对指定的材料进行了测试。

异味测试
GB 18401-2010, 6.7 节

A 要求;
无异味 GB 18401-2010, B 类:无异味

***待续***
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欧陆检测技术服务（上海）有限公司

中国上海静安区江场西路 395 号, 399 号

测试结果

禁用偶氮染料
GB/T 17592-2011, GB 18401-2010，B 类: 禁用（≤20 毫克/千克）

结果
测试物质 化学文摘号 单位 方法检出限 1 2 3 5

4-氨基联苯 92-67-1 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

联苯胺 92-87-5 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

4-氯邻甲苯胺 95-69-2 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2-萘胺 91-59-8 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

邻氨基偶氮甲苯1 97-56-3 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

5-硝基-邻甲苯胺2 99-55-8 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

对氯苯胺 106-47-8 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2,4-二氨基苯甲醚 615-05-4 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

4,4’-二氨基二苯甲烷 101-77-9 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

3,3’-二氯联苯胺 91-94-1 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

3,3’-二甲氧基联苯胺 119-90-4 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

3,3’-二甲基联苯胺 119-93-7 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷 838-88-0 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2-甲氧基-5-甲基苯胺 120-71-8 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

4,4’-亚甲基 -二-（2-氯苯胺） 101-14-4 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

4,4’-二氨基二苯醚 101-80-4 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

4,4’-二氨基二苯硫醚 139-65-1 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

邻甲苯胺 95-53-4 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2,4-二氨基甲苯 95-80-7 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2,4,5-三甲基苯胺 137-17-7 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

邻氨基苯甲醚 90-04-0 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

4-氨基偶氮苯3 60-09-3 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2,4-二甲基苯胺 95-68-1 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

2,6-二甲基苯胺 87-62-7 毫克/千克 5 未检出 未检出 未检出 未检出

备注:
根据客户要求，只对指定的材料进行了测试。

未检出=小于方法检出限

注 1：邻氨基偶氮甲苯(CAS No. 97-56-3)经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺(CAS No. 95-53-4)
注 2：5-硝基-邻甲苯胺(CAS No. 99-55-8)经本方法处理后进样检测分解为 2,4-二氨基甲苯(CAS No. 95-80-7)
注 3：4-氨基偶氮苯(CAS No. 60-09-3)在本实验条件下会分解成对苯二胺(CAS No. 106-50-3)和苯胺(CAS No. 62-53-3)，
需要进一步实验确认

***待续***
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欧陆检测技术服务（上海）有限公司

中国上海静安区江场西路 395 号, 399 号

测试结果

耐干摩擦色牢度
GB/T 3920-2008

经向 A 要求
干摩 4-5 GB 18401-2010, B 类: ≥3 级

纬向
干摩 4-5

耐水色牢度
GB/T 5713-2013

A 要求
变色 4-5 GB 18401-2010, B 类: ≥3 级
沾色

棉 4-5
聚酯纤维 4-5

耐汗渍色牢度
GB/T 3922-2013

A
酸性 碱性 要求

变色 4-5 4-5 GB 18401-2010, B 类: ≥3 级
沾色

棉 4-5 4-5
聚酯纤维 4-5 4-5

备注

5 级 极轻微的或没有变色/沾色

4 级 轻微的变色/沾色

3 级 中等的变色/沾色

2 级 严重的变色/沾色

1 级 非常严重的变色/沾色

***报告结束 ***
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